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NANOTECHNOLOGIE, BEZKOBALTOVE PASIVACE AP RIME
PASIVACE Zn A Al SLITIN OD FIRMY COVENTYA

JiFi Slivansky

COVENTYA

Uvod

Jiz v roce 2005,kdy si naSla nanotechnologie svoje misto na trhu,vyvinula Coventya svoji prvni nanopasivaci
LANTHANE TR 175.0d ¢ervence 2010 nabizi Coventya bezkobaltovou variantu pod nazvem LANTHANE 175
CF.Bezkobaltové verze pasivaci nabizi Coventya pro vSechny druhy povrchovych Uprav,od modré pasivace na Zn

az po ¢ernou pasivaci na ZnNi.

DalSi z Siroké nabidky pasivaci jsou pfimé pasivace na zinkové a hlinikové slitiny.l zde jsou k dispozici

bezkobaltové varianty.

LANTHANE TR 175 a LANTHANE 175 CF

Pripravky LANTHANE TR 175 a LANNTHANE 175 CF byly vyvinuty jako pasivace pro elektrolyticky vylouc¢ené

povrchy zinku jako zaruka vysoké korozni odolnosti.

Vytvari pololeskly az leskly rovnomeérny film, lehce duhujici s obsahem nanocastic po jediném ponoru.
Muze se pouzit pro bubnové, zavésové a spolecné postupy.

e Pasivace LANTHANE TR 175 a LANNTHANE 175 CF jsou bez obsahu Cr6+

« LANTHANE TR 175 a LANNTHANE 175 CF vykazuj pozoruhodné vysledky v testech solnou mlhou, vice
nez 200 hodin bez bilé koroze i po teplotnim Soku pfi 150C na alkalicky vylou €enych zinkovych vrstvach,
240 h do bilé koroze pro zavésové pokoveni alkalickym zinkem dokonce i po tepelné Upravé 24 h, 120°C.

e LANTHANE TR 175 obsahuje 0,6 - 1,0 mg/dm2 chrému, 0,08 mg/dm2 kobaltu a 1,0 — 2,0 mg/dm2 oxidu

kremigitého (SiO2).

e Vrstva LANTHANE 175 CF obsahuje 0,6 - 1,0 mg/dm2 chromu a 4,0 — 6,0 mg/dm2 oxidu kfemicitého

(Si02).

LANTHANE TR 175 a LANTHANE 175 CF — pracovni podminky (bez teplotniho Soku)

Buben Zavés Spole¢né
Parametr Optimum Rozmezi Optimum Rozmezi Optimum Rozmezi
Lanthane TR
175 a 175 CF 100 mi/l 90 — 110 ml/ 100 mi/l 90 — 110 ml/l 150 mi/l 130 — 180 ml/l
dil A
Lanthane TR
175 a 175 CF 80 ml/l 70 — 100 ml/ 80 ml/l 70 — 100 ml/l 90 ml/l 70— 110 ml/
dil B
pH 2,0 1,8-2.2 2,0 1,8-272 2,0 1,8-272
Teplota T 30 25-35 30 25-35 30 25-35
Cas ponoru 60 40 - 90 60 40-90 15 10-30
Michani Otacenim bubnu/koSe Vzduchem nebo Cerpadlem Cerpadlem

Princip samohojivého u¢inku:

S0, nano castice

. Skrabnuti.
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Zelezo

Uéinna pasivaéni vrstva se sklada z vrstwy Cr3+

nano- castic v Cr3+ forme

} pasiva% a vrstvy s \-'ysol_(ou koncentraci Si0O2

Jestlize neni vrstva zinku kryta aéinnou pasivaci
diky Skrabnutim nebo mikrotrhlinkam,vytvoii se
kladné elekiricke pole.Si02 castice maiji naboj
ZFaporny,proto se piesunou do posSkozené oblasti.Ta
dostane novou ochranu se samohojivym daéinkem.
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S pribyvajici dobou Ize predpokladat,ze se u nas,stejné jako v celé Evropské unii, bude zvySovat poptavka na
pfimou pasivaci zinkovych a hlinikovych slitin. Coventya ma v portfoliu pro uspokojeni potfeb zakaznikl pfipraveny
opét verze s kobaltem i bez kobaltu.

LANTHANE VS 621

Pfima pasivace bez obsahu Cr*,specialné vyvinuta na zvyseni korozni odolnosti pro hlinikové a zinkové slitinové
povrchy.VytvaFi tenkou pasivaéni vrstvu Cr’'na povrchu,kterd ma irizujici vzhled a poskytuje vybornou korozni
odolnost pfi testech v solné mize.Vylouéena vrstva obsahuje 1 — 3 mg/ dm?® Cr v zavislosti na slitinach hliniku a
zinku.

Parametr Rozsah Optimum % objemu
LANTHANE VS 621 dil A 180 — 120 ml/l 100 ml/l 10
LANTHANE VS 621 dil B 35-43 mll 40 ml/I 4
Teplota 38-43<C 40C

pH 33-4 3,8

Cas ponoru 2 — 5 minut V zavislosti na slitinach

Teplota pod 35C zpomaluje pasivaci a nezaru Cuje dostate¢nou korozni odolnost
Nizké pH lept& hlinik a vysoké pH zpomaluje rychlost vylu€ovani pasivace

Sila vrstvy muze byt regulovana délkou ponoru

Korozni odolnost kolisa v zavislosti na slitinach od 180 — 800 hodin v solné mize

LANTHANE 613.3 LUMIA

PFfima,cira,slabé irizujici pasivace bez kobaltu a niklu.Poskytuje tenkou pasivacéni vrstvu s nizkym elektrickym
odporem.Odolnost proti korozi se pohybuje od 96 — 1000 hodin v solné mlze v zavislosti na slitinach.

Parametr Rozsah Optimum
LANTHANE 613.3 dil A 90 — 110 ml/l 100 ml/l
LANTHANE 613.3 dil B 70 — 80 ml/l 75 ml/l
Teplota 38 —42<C 40C

pH 33-3)9 3,5
Cas ponoru 2 — 5 minut 2 — 5 minut

Uginnost lazni LANTHANE VS 621 a LANTHANE 613.3 LUMIA je velmi podobna,srovnatelna s pasivacemi
obsahujicimi Cr®".

Pro spravnou funkci téchto pasivaci je dllezité mit zboZi pfed vlastni pasivaci dobfe pfedupravené.K tomuto Géelu
nabizi Coventya vhodné pfipravky,které zaruci ve spojeni s naslednou pasivaci potfebnou korozni odolnost.

Zavér

Na zvySeni korozni odolnosti Ize pouzit pro pasivace,které obsahuji nano¢éastice,kobalt i ty bezkobaltové celou
paletu TOP COATU fady FINIGARD.V naSi nabidce jsou transparentni,cerné i obsahujici lubrikanty ke snizeni
soucinitele tfeni.





