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Operace odmastovani je nedilnou soucasti procesu pfipravy povrchu materialu pred kazdou aplikaci systému
protikorozni ochrany. Vychozi stav povrchu dilce mize byt velmi rozdilny z pohledu znecisténi. Jedna se
o znecisténi nebo stav povrchu, ktery je chemicky propojen s materialem napf. okuje a korozni zplodiny nebo
o necistoty, které nemaji chemické propojeni se zakladnim materialem, kam patfi mastnoty, prach, anorganické
soli apod. (jsou k povrchu vazany fyzikalnimi silami) a pravé tyto necistoty mdzeme odstranit odmastovanim.

Technologickych procesu slouzicich k odstranéni nezadoucich latek z povrchu je cela fada. Kazdy z téchto
procesu je charakteristicky tim, zZe produkuje vétSi nebo mensi mnozstvi odpadnich vod s pomérné vysokou
koncentraci anorganickym latek a dalSiho odpadu obsahujiciho ropné latky, které je tfeba nasledné likvidovat.
Nezanedbatelnou polozkou u procesu odmastovani jsou energetické naklady, protoze vétSina téchto pfipravkd
ma velmi dobrou uginnost pravé za zvySené teploty.

Co je to ENPREP BIOCLEAN?

Jedné se o odmastovaci lazen vhodnou pro ponorové i postfikové odmastovani, ktera v sobé prakticky spojuje
dva procesy. Prvni proces se tyka vlastniho odmasténi povrchu, které je zabezpeCeno tenzidovou slozkou
obsazenou v lazni. Tenzidova slozka reaguje emulga¢né s mastnymi necistotami a odstrariuje je z povrchu zbozi.
Druhy proces je predstavovan biologickou slozkou, kterd vytvafi optimalni prostfedi pro rist mikroorganismd,
které jsou schopny metabolicky rozkladat emulgované oleje v tenzidové smési. Rozklad emulgovanych nedistot
probih& aerobnim zpudsobem, za pfitomnosti kysliku a produktem tohoto rozkladu je oxid uhli¢ity a voda. Timto je
koncentrace odmasténych olejd a mazadel v odmastovaci lazni udrzovana na velmi nizké arovni. Prakticky si
muZzeme tento stav pfirovnat k témérf stale nové nasazené tenzidové odmastovaci lazni.

Aditiva pouzita v procesu ENPREP BIOCLEAN neobsahuji Zadné specialni kultury, ani geneticky upravené
mikroorganismy! Biologického rozkladu oleji je dosazeno pfirodnimi mikroorganismy, které jsou pfitomny
na zbozi a vneseny do lazné! Pokud se tyto mikroorganismy dostanou do nevhodného prostfedi (kyselého nebo
silné alkalického) dochazi k jejich Ghynu a tim je zajiSténo, Ze tyto mikroorganismy se nevyskytuji v naslednych
procesech pfi vytvareni galvanického povlaku.

V praxi to pak dale znamena, Ze pfi vhodnych pracovnich podminkach a udrzeni spravného pracovniho
prostfedi pro mikroorganismy muaze byt Zivotnost této odmasStovaci lazné téméf neomezend. Koncentraty
dodavané pro proces ENPREP BIOCLEAN, a také odmasStovaci roztoky z nich pfipravené neobsahuji zadné
t&7ké kovy, kyanidy, sloudeniny Cr®* ani organicka komplexotvorna &inidla. Oplachové vody po této odmastovaci
l&zni se likviduji jako slabé alkalické odpadni vody. Pokud by doSlo k likvidaci samotné odmastovaci lazné, pak
tato probiha standartné jako u bézné slabé alkalické odmastovaci lazné neutralizaci.

V porovnani pracovnich podminek s klasickymi alkalickymi odmaStovacimi laznémi je nejvétsi rozdil
v provozni teploté. Teplota je u klasickych odmastovacich postupl jednim z vyznamnych faktoru, které maji vliv
na dobrou G¢innost. Obecné se da fici, ze ¢im vysSi teplota u klasického alkalického odmastovani, tim lepsi
vysledky odmasStovaciho procesu. Tento parametr ma velky vliv na hospodarnost procesu a predevsim
energetické naklady. Tyto predstavuji vyznamnou nékladovou polozku u procesu chemického odmastovani a
vZdy je tfeba najit optimalni pomér mezi koncentraci aktivnich sloZzek v odmastovaci lazni a provozni teplotou.

Teplota.

Optimalni teplota pro vytvofeni dobrych pracovnich podminek pro mikroorganismy se pohybuje do 45 °C.
Tenzidové slozky odmastovaci 1&zné maji pfi této teploté velmi dobrou GCinnost a zajistuji kvalitni odstranéni
vSech emulgovatelnych necistot na povrchu upravovaného zbozi. Snizeni teploty Fadové o desitky stupnu
pfedstavuje vyznamné snizeni energetickych nakladd. Soucasné snizeni teploty ma za nasledek snizeni
odpafovani a emisi z odmastovaci lazné a pfispiva ke zlepSeni pracovniho prostredi.

Zafizeni

Na vany nebo jejich vyloZeni je mozné pouzit materialy odolavajici alkaliim (PVC, PP, PE, nerez) s tepelnou
odolnosti do 60 °C. Doporucuje se pohyb lazné, ktery je zajistén vzduchovanim. Vzduchovani méa rozhodujici vliv
na vytvoreni vhodného prostfedi pro mikroorganismy, protoZe biologicky rozklad olejii probiha za pfitomnosti
kysliku !
Vyhodné feSeni vzduchovani jak z pohledu G¢€innosti tak také z pohledu investi¢nich nakladi predstavuje ¢efici
registr, ktery se bézné pouziva v biologickych ¢istirnach odpadnich vod, a ktery zajiStuje tvorbu dostateéného
mnozstvi vzduchovych mikrobublinek.
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Je mozné také pracovat s pfidavnym zafizenim “BIOCLEAN MODUL H”", ktery provadi potfebné provzdusiovani,
automatické davkovani chemikdlii a udrzovani pH. Pouzitim modulu se provoz odmastovaci lazné stava piné
automatickym.

Hodnota pH lazné
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pH okolo 10 a musi byt nastavena na rozmezi 8,8 az 9,4. Pokud je pouzivan BIOCLEAN MODULE H, hodnota
pH se nastavi automaticky prostfednictvim Fidiciho panelu pH Modulu. Pokud je pH pfilis vysoké, ¢innost
mikroorganismu se zpomaluje a miZe se nam objevit nezemulgovany olej na hladiné.

Pokud se pH snizi pod 8,8 mikroorganismy se stavaji hyperaktivnimi a vyrazné napadaji tenzidovy systém.
Spotfeba tenzidd pak muze byt vétSinou vysSi nez je nezbytné.

Doba a u¢innost odmastovani

Doba odmastovani zavisi na stupni znecisténi odmastovanych dilcd a druhu konzervace nebo mazadla.
Obecné feCeno, 5 az 10 minut je dostate¢nd doba pro odmasténi vSech bézné zneciSténych materialu.
Z pouzivanych mazadel je problematické odstrafovani leSticich past a vodorozpustnych lakl, kde pouZziti
biologické odmastovaci I4zné je tfeba odzkouSet pfipad od pfipadu.

Odpady

Pouziti biologické odmastovaci lazné vyrazné redukuje mnoZzstvi odpadu u operace chemického odmastovani.
Vyzmanym zplUsobem se sniZzuje produkce kall vznikajicich pfi neutralizaci a likvidaci koncentrované klasické
alkalické lazné a také tvorba kald pfimo v odmastovaci lazni je drasticky omezena, protoZze ropné latky se
pusobenim baktérii rozkladaji na oxid uhli€ity a vodu.

Proces biologického odmastovani ENPREP BIOCLEAN pfinasi ve srovnani s alkalickou odmastovaci lazni celou
fadu vyhod, které se projevi pfedevSim ve vyraznych materidlovych a energetickych Usporach. Nezanedbatelna
je také skutec¢nost, Ze se jedna o ekologicky proces, ktery vyraznym zplGsobem redukuje tvorbu a produkci
odpadu a pfispiva k ochrané Zivotniho prostfedi.
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