PROMINENT, spol. s . 0.

P.0 Box &, Komenského nam. 338, 767 01 KromaFiZ, tel: 573 337 170, 573 342 112, fax: 573 342 453
Technické zastoupeni: 679 76 Drnovice 283, mobil: §02 507 010

Skupina HELMUT FISCHER. GROUP oficialné uvedla do provozu novy ruéni pfistroj X-RAY
FISCHERSCOPEEXAN®ESMN. Jedna se o X-RAY mobilni pfistro) s méficim principem rig. fluorescence
uréeny pro rychlé a nedestruktivni méfeni tlousték vrstev a analyzu matenald

PFavodni

Polodka . Fopis zbadi
cend

GO5-826 FISCHERSCOPE X-BAY XAMN S0 (1) | 25500 €

GO5-827 FISCHERSCOPE X-FAY XAM 500 (2) | 28500 €

Gil5-531 Tablet 10 Zoll-XAN 500 néméina Y00 E

G05-8i6] Tablet 10 Zoll-XAN 5000 anglittina Qi E

GO5-5351 Sada nabijecich jednotek XAMN 500 190 €

Popis

FISCHERSCOPE® X-RAY XANES500 je mobilni a univerzilné pouZitelny rtg. fluorescenéni méfici
piistro). Je vhodny zeyména pro méfeni tlouit'ék povlaki a analyzu materialh. Pfistro) je velmi vhodny pro
méfeni prakticky ve viech primyslovych odvétvich, zejména pak v automobilnim, elektrotechnickém &
leteckém primyslu a to zejména pro zabezpeceni kvality, mezioperacnich kontrol a fizeni procesi. Diky
malym rozmérim pfistroje jej miZeme pouZit 1 pro méfeni na pomémé sloZitych geometrickych tvarech.
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Hlavni znaky a vyhody zakazniki systému s novym X-RAY XAN 500

- Mobilni rentgenové fluorescenéni zafizeni

- Optimalizovano pro méfeni tloudt’ky vrstvy a analyzu slitin
- Ochranu naklapéni pro méfeni jednou rukou

- Méfici box a tablet s programem WinFTM

Prinos pro zakaznika

- Jedno zafizeni - ti1 aplikacni oblasti: mobilni, stacionami a inline
- Integrovany do fidiciho systému vyrobni linky, XAN 500 provadi 100%
monitorovani
- Piesné méfeni tloustky vrstvy (napf. Zn, ZnNi, Ag, Au)
- Méfeni objemnych souéasti s vysokou opakovatelnosti
- SDD detektor
- Umisténim do méficiho boxu se pfistroj XAN®S500 zméni na plnohodnotny stoni pfistroj.

Dalsi technicke informace s1 prosim vyviidejte u Vaseho dodavatele.

PROMINENT, spol. s.1.0.
Petr Zourek
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Pokov plastl - Bezchromové leptani

Galvanické pokoveni plastl typu ABS a ABS/PC wiaduje v prenim procesnim kroku odstranéni
butadienowé slofky z povrchu plastu.

Toto se provddi v nasycendm roztoku oxidu chromového a kyseliny sirové,

Oxid chromowy dle nafizeni Reach spadd mezi litky podléhajici povoleni pro urfitd poufiti. Refenim je
novy bezchromovy proces.

Pofadavky na novy proces :

- Rovnomérné leptani

= Kanstantni wykon

- Proces podobny konvenéni technologi
= Plilnavost & Teplotni cykly

- Material (ABS & ABS/PC)

= Likvidace odpadnich vod

= Cenovd dostupnost

- Dobra adsorpee paladia

- Bez nakoveni zavésd

- Kontrolovatelnost procesu

VYVOJ PROCESU
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POROVNANI PROCESU

Standartni Cr03 Leptatka Evolve proces-bezchromova leptaia
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POROVNANI PROCESU A VYSLEDEK

SEM on ABS Novodur PZMC Styrolution
Cr Eich - 12 min 88" C

Cr free - 12 min 65" C

B MacDermid Enthone



SELECTIVITY ..
Prumyslove testy ukazaly, Ze proces je vhodny pro vétsinu materialu ABS ..
a ABS/PC, stejné tak jako pro selektivni pokoveni.
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Die Schichthaftung der mit dem Verfahren EVOLVE Prozess” gebeirfen
Dwerleisten erfullt im Anlisferungszustand
nach 20 Zyklen PV 1200 und nach Warmelagerung (5h/90°C) qualfativ

(Krauzschnitt) und quantitativ (Rollenschalversuch) A
i [

den Anforderungen der TL 528

B MacDermid Enthone

Zdvér
*  Provorni zkoutky pokrafujl
*  Proces vhodny pro vBtSinu materidlG
=  Bez 5VHC's nebo PFOS
= [Dobra stabilita procesu
* Jednoduchd manipulace

»  Snadnd obsluha oxidaéni jednotky



= Zidné pokoveni zavisd

= |nstalace:
- Gina 1x
= USA, 1x

- Evropa 3x





